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Grundlagen:

ONORM EN 1363, Teil 1:

.Feuerwiderstandsprifungen — Teil 1. Allgemeine Anforderungen”
Ausgabe: 1. Janner 2000 — zuriickgezogen

1. September 2012

ONORM EN 1364, Teil 1:

.Feuerwiderstandsprufungen fir nichttragende Bauteile — Teil 1: Wéande*
Ausgabe: 1. April 2000 — zuriickgezogen

1. Oktober 2015
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Institut fur Brandschutztechnik
und Sicherheitsforschung

ONORM EN 13501, Teil 2:
.Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 2: Klassifizierung
mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprifungen, mit Ausnahme von Liftungsleitungen®
Ausgabe: 15. Februar 2010 — zurtickgezogen

1. November 2016

Geltungsdauer:

Der Klassifizierungsbericht Nr. 11040609,Revl vom 03.08.2016 mit dem nationalen An-
hang vom 03.08.2016 ist in Verbindung mit diesem Schreiben weiterhin bis zum 24. Au-
gust 2026 bzw. bis zum Ende der Koexistenzperiode einer anwendbaren harmoni-
sierten Produktnorm verwendbar.

Diese Verlangerung wird unter Zugrundelegung der angefuhrten Normen ausgestellt. Soll-
ten sich grundlegende Prufkriterien @andern, erlischt die Geltungsdauer jedoch vor Ablauf
der Frist. Weiters erlischt die Geltungsdauer, wenn der Antragsteller unzuléssige techni-
sche Veranderungen vornimmt und die angegebenen Abmessungen Uber- bzw. unter-
schreitet, es sei denn, die Abweichungen bewegen sich nur in den Toleranzbereichen
(siehe Prufberichte).
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KLASSIFIZIERUNGSBERICHT

Klassifizierungsbericht zum Feuerwiderstand
nach EN 13501-2: 2010

Bericht Nr.: 11040609,Rev1
Datum: 03.08.2016

Datum der Erstausstellung: 24.08.2011
Techniker: Ing. K. Mayr/am

DW: 883
Auftraggeber: Sanitar-Elementbau GmbH
Bundesstralte 110
A-8967 Haus im Ennstal
Erstellt von: IBS — Institut flr Brandschutztechnik und
Sicherheitsforschung Gesellschaft mbH.
Petzoldstralle 45, A-4021 Linz
Bearbeiter: Ing. Konrad MAYR
Nr. der notifizierten Stelle: nicht anwendbar, da keine Produktnorm vorhanden
Produktname: LINSTA-BLOC-Sanitarwand"
Kurzbeurteilung: Gemal EN 13501, Teil 2, wird der angefiihrte Bauteil

beziiglich seines Feuerwiderstandes in die Klasse
»El 120" eingereiht.

Geltungsdauer bis: 24. August 2021
Dieser Klassifizierungsbericht besteht aus 11 Seiten und darf nicht auszugsweise benutzt
oder auszugsweise reproduziert werden.

Dieses Dokument stellt keine Typgenehmigung oder Zertifizierung des Produktes dar.
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1. Einleitung:

Dieser Klassifizierungsbericht zum Feuerwiderstand definiert die Klassifizierung, die dem
Bauteil ,nichttragende Sanitdrwand Type: INSTA-BLOC-Sanitarwand® (Sanitirwand mit
eingebauten Installationen) in Ubereinstimmung mit dem Verfahren nach EN 13501-
2:2010 zugeordnet wird.

2. Details des klassifizierten Bauteils:

21  Art der Funktion:

Der gegensténdliche Bauteil ,Type: INSTA-BLOC-Sanitarwand* wird als ,nichttragende
Sanitarwand“ definiert. Seine Funktion besteht darin, dem Brand im Hinblick auf den
Raumabschluss und der Warmeddmmung zu widerstehen.

2.2 Beschreibung:

Der gegenstandliche Bauteil ,Type: INSTA-BLOC-Sanitdrwand“ wird zur Unterstiitzung
dieser Klassifizierung nach Abschnitt 3 der EN 13501, Teil 3 des Klassifizierungsberichtes
vollstandig in den Prifberichten Nr. 09120903 vom 11. Oktober 2010, Nr. 11042003 vom
9. August 2011 und Nr. 11061503 vom 10. August 2011 detailliert beschrieben.

2.2.1 Kurzbeschreibung:

Bei dem gegenstandlichen Bauteil ,Type: INSTA-BLOC-Sanitarwand“ handelt es sich um
werkseitig vorgefertigte, selbsttragende, raumhohe Installationselemente (Sanitarwénde
bzw. Sanitérblocke) aus Leichtbeton mit eingebauter Ver- und Entsorgungsinstallation.
Diese werden projektbezogen geplant und gefertigt und kénnen direkt verfliest bzw. be-
schichtet werden.

Die INSTA-BLOC-Sanitédrwénde werden geschoRweise mit der Rohbauerstellung einge-
baut.

Das Prifelement simuliert eine raumhohe Sanitdrwand als Raum-/Wohnungstrennwand
oder Schachtelement sowie einen Teil der dariiber- bzw. darunterliegenden GescholR3-
decke und Wande.
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3. Prifbericht und Versuchsergebnisse zur Unterstiitzung dieser Klassifizierung:

3.1 Priifbericht:

Name des Antragsteller Nummer des Priifverfahren
Priiflabors Priifberichtes
IBS - Institut fir Sanitar-Elementbau
Brandschutztechnik GmbH 09120903 ANORM EN 1363-1:2000-01
und Bundesstrale 110 vom SGNORM EN 1364-1-2000-04
Sicherheitsforschung A-8967 Haus im 11.10.2010 '
GmbH Ennstal
IBS - Institut far Sanitar-Elementbau in Anlehnung an:
Brandschutztechnik GmbH 11042003 AGNORM EN 1363-1:2000-01
und Bundesstrafie 110 vom = :
" : . ONORM EN 1364-1:2000-04
Sicherheitsforschung A-8967 Haus im 09.08.2011 SNORM EN 1366-1-2000-06
GmbH Ennstal o )
IBS - Institut fur Sanitar-Elementbau in Anlehnung an:
Brandschutztechnik GmbH 11061503 SANORM EN 1363-1-2000-01
und Bundesstralte 110 vom = :
. . h ONORM EN 1364-1:2000-04
Sicherheitsforschung A-8967 Haus im 10.08.2011 ANO 66-1-
GmbH Ennstal RM EN 1366-1:2000-06

3.2 Fahigkeit des Feuerwiderstandes:

Tabelle 1: Beanspruchungsbedingungen

Temperaturzeitkurve:

Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK), nach
ONORM EN 1363-1 : 2000, Abschnitt 5.1.1

Richtung der Brandbeanspruchung:

Vertikal (Wand)
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Tabelle 2: Priifergebnisse

Prifverfahren, Parameter Ergebnis
Priufberichtnummer,
Datum

Raumabschluss (E)

Zeit bis zur Entziindung des 2120

Wattebausches [min]

) Zeit bis zum Versagen infolge 2120

E:\rll 123%;;: d.uznc;Or?l-i?Af Spaltprifkriteriums [min]

Zeit bis zum Auftreten andauernder =120

EN 1363-1 : 2000-01 |- .ammenbildung [min]
Warmedammung (1)

Bericht 09120903, Zeit, nachdem gie mittlere =120

" Temperaturerh6hung an der
om feuerab dten Seite 140 K

11.Oktober 2010 | 'éuerabgewandt

uberschreitet [min]

Zeit, nachdem die maximale 2120

Temperaturerhéhung an der

feuerabgewandten Seite 180 K

Uberschreitet [min]

in Anlehnung an: Raumabschluss (E)

ONORM EN Zeit bis zur Entziindung des =120
1363-1:2000-01 Wattebausches [min]
ONORM EN Zeit bis zum Versagen infolge >120
1364-1:2000-04 Spaltprifkriteriums [min]
ONORM EN Zeit bis zum Auftreten andauernder =120
1366-1:2000-06 Flammenbildung [min]
Wéarmedammung (1)
Bericht 11042003, | Zeit, nachdem die maximale 2120
vom Temperaturerhéhung an der

9. August 2011 feuerabgewandten Seite 180 K
Uberschreitet [min]
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Priifverfahren, Parameter Ergebnis
Priifberichthummer,
Datum
in Anlehnung an: | Raumabschluss (E)
ONORM EN Zeit bis zur Entziindung des =120
1363-1:2000-01 Wattebausches [min]
ONORM EN Zeit bis zum Versagen infolge =120
1364-1:2000-04 Spaltprifkriteriums [min]
ONORM EN Zeit bis zum Auftreten andauernder =120
1366-1:2000-06 Flammenbildung [min]
Wérmeddmmung (1)
Bericht 11061503, | Zeit, nachdem die maximale 2120
vom Temperaturerhdhung an der
10. August 2010 feuerabgewandten Seite 180 K
Uberschreitet [min]

3.3 Anderung zur normativen Anforderung:

3.3.1 Probekdrper ohne Prifrahmen laut EN1364-1, Punkt 4

Der Entfall des in der EN 1364-1, Punkt 4, vorgeschriebene Priifrahmen bezieht sich auf
die Eigenheit des Probekorpers und die in der EN 1364-1 unter Punkt 7.1 angefiihrten

Aussage: ,Der Probekérper muss der praktischen Anwendung entsprechend eingebaut
werden®.

Der Probekorper wird im Herstellerwerk vorgefertigt und anschlieBen auf der Baustelle
komplettiert. Der Einbau eines vorgefertigten Probekorpers in einen Prifrahmen kann nur
mit groRem Aufwand durchgefiihrt werden, bzw. es ergaben sich bei solchen Einbauten
einige Probleme. Daher wurde im Priifprogramm vereinbart, dass der Probekérper auf
Prifrahmengrofle gefertigt wird.

Der Probekorper wurde fiir die Priifung nur an der Oberseite zweimal befestigt und kann
daher beidseitig als freier Rand eingestuft werden.

Durch die positiv durchgefiihrte Feuerwiderstandspriifung, Prifbericht des IBS Linz Nr.
09120903 vom 11.10.2010 (Raumabschluss und Warmedammung (ber 120 Minuten),
Uber eine Mindestbreite groRer als 3 Meter, kann der direkte Anwendungsbereich der EN
1364-1, Ausgabe 2000, Punkt 13.2., angewendet werden.
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3.3.2 Priifbedingungen It. EN 1364-1, Punkt 5

Die Aufheizungs- und Druckbedingungen sowie die Ofenatmosphére miissen mit den in
der EN 1363-1 oder, falls zutreffend, in der EN 1363-2 angegebenen Bedingungen
ubereinstimmen.

Die Feuerwiderstandspriifung wurde nach EN 1364-1, 01.04.2000, durchgefiihrt. Diese
Norm wurde durch eine neuere Ausgabe EN 1364-1, 01.10.2015 ersetzt. Durch die
Anderung dieser Norm #ndern sich auch die Aufheizungs- und Druckbedingungen sowie
die Ofenatmosphéare der EN 1363-1. Im Wesentlichen bezieht sich die Anderung auf den
Beginn der Prifung. Bei der Priifung wurde als Starttemperatur 50°C herangezogen. Dies
ist als schwieriger einzustufen und daher kann auch eine Ubertragung auf die neue
Prufnorm erfolgen.

3.3.3 Bauliche Ausfihrung It. EN 1364-1, Punkt 6.3

Laut EN 1364-1, Punkt 6.3 ,Bauliche Ausfuhrung, muss der Probekérper fiir die
praktische Anwendung der vorgesehenen Konstruktion vollstandig reprasentativ sein.
Daher wurden bei den oben angefilihrten Priifungen auch samtliche Einbau- bzw.
Anbauteile gepriift. Diese Bauteile werden auch im Anwendungsbereich dieses
Klassifizierungsberichtes freigegeben.

4. Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich:

4.1 Referenz zur Klassifizierung:

Diese Klassifizierung wird nach EN 13501-2:2007 + A1:2009, Abschnitt 7, durchgefiihrt.

4.2 Kilassifizierung:

Klassifizierung des Feuerwiderstandes:

E 20 30 60 90 120
El 15 20 30 45 60 90 120
EW 20 30 60 90 120

Keine anderen Klassifizierungen sind zulassig.
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4.3 Anwendungsbereiche:

Diese Klassifizierung ist fiir folgende praktische Anwendungen (Endanwendungen) des
gegenstandlichen Bauteils ,Type: INSTA-BLOC-Sanitarwand“ gltig.

4.3.1 Direkter Anwendungsbereich

Reduzierung der Hoéhe ist zuldssig sofern die Betoniiberdeckung iber den
Einbauteilen eingehalten wird.

VergrofRerung der Wandstérke ist beliebig zuladssig, sofern die Betonliberdeckung
uber den Einbauteilen eingehalten wird.

Verbreiterung der Sanitdrwand kann beliebig erfolgen sofern die Betoniber-
deckung uber den Einbauteilen eingehalten wird.

Reduzierung der Breite kann beliebig erfolgen sofern die Betonliberdeckung tber
den Einbauteilen eingehalten wird.

VergrofRerung der Hohe der Sanitdrwand bis 4 m pro Geschoss ist erlaubt.

4.3.2 Baukorper

Die Anwendung von Einbauten und Installationsteilen gemaR der Prifung ist zu-
lassig, wenn eine mindestens 50 mm dicke Uberdeckung bestehen bleibt.

Durchdringen die Steigleitungen der Insta-Bloc Sanitdrwand einen waagrechten
Brandabschnitt, miissen die Steigleitungen eine Mindestiberdeckung von 50 mm
Leichtbeton haben. Der geschoRweise Abstand zwischen den Revisionséffnungen
muss mindesten 80 cm betragen.

- st die Sanitdrwand in einem vertikalen Brandabschnitt integriert, muss eine
Mindestbetoniberdeckung von 50 mm Leichtbeton, auch auf alle Einbauteile
ausgefiihrt werden. In diesem Falle missen die Riickwénde von Revisionen bis
0,4 m? aus mindestens 50 mm Leichbeton sein.

4.3.3 Einbauteile

AuBenliegende Einbauteile, wie z.B. (Waschbecken, WC, Pissoir, Armaturen,
Waérmestationen,...) kénnen beliebig getauscht werden bzw. es kénnen beliebige
Produkte eingesetzt werden.

Fur die Anschlisse sind keine zusatzlichen Brandschutzvorkehrungen erfor-
derlich (z.B. Brandschutzmanschette beim WC-Anschluss).
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WC Spiilkésten: Art und Material darf nicht gedndert werden. Bei Anderung des
Herstellers muss die Gleichwertigkeit nachgewiesen werden. Die gepriifte
Mindestiberdeckung muss eingehalten werden.

Revisionsabdeckungen: Als Revisionsabdeckungen diirfen die gepriften
Materialien, sowie gleichwertige Materialien verwendet werden. Abdeckungen aus
Metall sind generell zuldssig.

Unterputzlifter: Die gepriiften oder gleichwertige sind zuldssig. Das Gehiuse selbst

bedarf keiner zusétzlichen Brandschutzverkleidung gemaR der durchgefiihrten
Prifung.

4.3.4. Liftungsrohre

Als Material sind nur Wickelfalzrohre aus Metall zuldssig. Der Abstand zwischen
den einzelnen Liftungsrohren darf bis auf null reduziert werden.

Bei Sammelleitungen ist grundsétzlich jede Dimension moglich. Voraussetzung ist

jedoch, dass bei jedem Anschluss an die Sammelleitung ein unabhingig gepriiftes
Brandschutzelement laut Norm eingebaut wird (z.B. BSK, FLI-VE,...)

4.3.5. Versorgungsrohre

Metallrohre flir Heizung und Sanitar: Als Material dlirfen geprifte oder gleichwertige
Materialien verwendet werden. Fir Kupferrohre und Stahlrohre kdnnen die
Prufergebnisse eins zu eins Ubernommen werden. Die Dimensionen bezliglich der
Gepriften kénnen beliebig verkleinert oder vergroRert werden. Die gepriifte
Mindestbetoniiberdeckung ist einzuhalten.

Kunststoffverbundrohre fiir Heizung und Sanitar: Als Material dirfen gepriifte oder
gleichwertige Materialien verwendet werden. Dimensionen bis ¢ 63 mm sind
zulassig. Die gepriifte Mindestiiberdeckung des Wandbildners ist einzuhalten

Kunststoffrohre fur Heizung und Sanitéar: Als Material dirfen gepriifte oder
gleichwertige Materialien verwendet werden. Dimensionen bis ¢ 63 mm sind
zulassig. Die geprifte Mindestiberdeckung des Wandbildners ist einzuhalten.
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4.3.6. Isolierung und Abschottung

Versorgungsstrang mit Isolierung in einem Wickelfalz-Leerrohr aus Stahlblech bis
zu einem @ 125 mm eingeschoben, Ringraume zwischen Mediumrohr und
Wickelfalzrohr im Revisionsbereich mit PU-Montageschaum in B1 Qualitat
10-15 cm nach unten und oben ausgeschaumt.

o Durch Sanitdrwandbereich und Revision durchgehend PE-Weichschaum-
Isolierschlauch bis @ 70 x 25 mm ohne zusatzlichen Brandschutz.

o Durch Sanitdrwandbereich und Revision durchgehend PE-Weichschaum-
Isolierschlauch bis @ 70 x 25 mm. Mediumrohr blndig nach oben in die
Sanitdrwand mit intumeszierendem Brandschutzband zweifach umwickelt,
Fabrikat Hilti, Type CP 648 E.

o Isolierung ab der Revisionséffnung nach oben in die Sanitarwand: 0,25 Ifm
Isolierschlauch aus flexibler Elastomerddmmung mit intumeszierender
Wirkung, Fabrikat Armacell, Type Armaflex Protect R-90, bis @ 63 x 25 mm.

o Sanitarwand-Internisolierung und Isolierung in der Revisionsdffnung:
PE-Weichschaum-Isolierschlauch bis @ 70 x 25 mm.

o Durch Sanitarwandbereich und Revision durchgehend Steinwolle
Rohrschale: Alu-kaschiert bis @ 64 x 40 mm.

o Isolierung ab der Revisions6ffnung nach oben in die Sanitédrwand: 0,25 Ifm,
kunstharzgebundene druckfeste Steinwolle Brandschutz-Rohrschale, bis
@ 63 x 33,5 mm, Fabrikat Rockwool, Type Conlit 150 U

o Sanitarwand-Internisolierung und Isolierung in der Revisionséffnung:
Steinwolle Rohrschaie Alu-kaschiert, bis @ 64 x 30 mm.

Versorgungsstrang mit Isolierung direkt ohne Leerschutzrohr in den Beton
eingegossen

o Durch Sanitarwandbereich und Revision durchgehend Steinwolle
Rohrschale: Alu-kaschiert bis @ 64 x 40 mm

o Isolierung ab der Revisionsoffnung nach oben in die Sanitarwand: 0,25 Ifm,
kunstharzgebundene druckfeste Steinwolle Brandschutz-Rohrschale, bis
@ 63 x 33,5 mm, Fabrikat Rockwool, Type Conlit 150U
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o Sanitarwand-Internisolierung und Isolierung in der Revisionséffnung:
Steinwolle Rohrschale Alu-kaschiert, bis @ 64 x 30 mm.

o Durch Sanitdrwandbereich und Revision durchgehend PE-Weichschaum-
Isolierschlauch bis @ 70 x 256 mm. Mediumrohr biindig nach oben in die
Sanitdrwand mit intumeszierendem Brandschutzband zweifach umwickelt,
Fabrikat Hilti, Type CP 648 E.

o Isolierung ab der Revisions6ffnung nach oben in die Sanitarwand: 0,25 ifm
Isolierschlauch aus flexibler Elastomerdammung mit intumeszierender
Wirkung, Fabrikat Armacell, Type Armaflex Protect R-90, bis @ 63 x 25 mm

o Sanitarwand-Internisolierung und Isolierung in der Revisionsoffnung:
PE-Weichschaum-Isolierschlauch bis @ 70 x 25 mm.

Rohrisolierungen: Die gepriiften oder européisch gleichwertig klassifizierten
Isolierungen sind zuldssig. Kleinere Dimensionen sowie verschiedene Wandstarken
sind zulassig. Die geprtifte Mindestbetonliberdeckung ist einzuhalten.

FUr Weiterleitungen bei Zu- und Abluftleitungen, die in Sammelleitungen miinden,
sind jedoch BrandschutzmaRnahmen nach der jeweils giiltigen Norm erforderlich.
(z.B. FLI- VE , unabhangig gepriifte BSK )

5. Begrenzungen:

5.1 Einschrankungen:

Diese Klassifizierung gilt finf Jahre, also bis zum 24. August 2021, und kann unter der
Voraussetzung, dass sich das Produkt und der Anwendungsbereich des Produkts nicht
verandern, nach schriftichem Antrag um jeweils 2 Jahren verlangert werden.

Soliten sich grundlegende Prif- oder Bewertungskriterien andern, erlischt die Gilltigkeit
jedoch vor Ablauf der Frist. Weiters erlischt die Gliltigkeit, wenn der Antragsteller unzu-
lassige technische Verénderungen vornimmt, die nicht mit dem direkten Anwendungs-
bereich abgedeckt sind.
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5.2 Warnung:

Dieses Dokument stelit keine Typengenehmigung oder Zertifizierung des Produktes dar.

IBS-INSTITUT FUR BRANDSCHUTZTECHNIK UND
SICHERHEITSFORSCHUNG GESELLSCHAFT M.B.H.
Akkreditierte Priif-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle

Ing. Konrgd MAYR Ing. Josef KRAML
Techniker Zeichnungsberechtigter

Dipl.-Ing. (FH) Markus EICHHORN-GRUBER, MBA
Bereichsleiter der Prifstelle
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NATIONALER ANHANG FUR OSTERREICH

BEWERTUNG FUR DIE VERWENDBARKEIT

Nr. 11040609,Rev1/ Sanitér-Elementbau GmbH, Bundesstrale 110, A-8967 Haus im
Ennstal/ ,INSTA-BLOC-Sanitiarwand"

A. Allgemeines

Dieser nationale Anhang fir Osterreich ist nur zusammen mit dem Hauptteil dieses
Dokumentes ,Klassifizierungsbericht Nr. 11040609,Rev1 Seite 1 bis Seite 11, flir das
System ,INSTA-BLOC-Sanitdarwand” verwendbar

Fur das System ,INSTA-BLOC-Sanitdrwand“ wurden bei den oben gelisteten bzw. im
oben genannten Klassifizierungsbericht angefiihrten Prifinstituten (ber Auftrag des
Systemherstellers Sanitér-Elementbau GmbH, Bundesstrale 110, 8967 Haus im Ennstal,
die dokumentierten Feuerwiderstandspriifungen nach den vorgesehenen EN-Standards
durchgefihrt.

Die einzelnen Prifergebnisse wurden in den angefihrten Priifberichten dokumentiert und
die Versuchsergebnisse der Versuche unter Beriicksichtigung der in der EN 1364-1
festgelegten Leistungskriterien unter Beachtung des direkten Anwendungsbereiches und
der Pruferfahrung der Prifstelle beurteilt und die zuldssigen Konstruktionsabweichungen
festgelegt. Diese sind in den ,Beilagen* dokumentiert.

B. Referenz der Klassifizierung und Bewertung

Dieser nationale Anhang wurde nach EN 13501-2:2007+A1:2009, Abschnitt 7, und der
Priferfahrung der Priifstelle durchgeftihrt und definiert die zuldssigen Variationen der
.INSTA-BLOC-Sanitarwand” fir die Verwendbarkeit in Osterreich.

C. Nationale Klassifizierung fiir Osterreich

Die im Anhang (Beilage) angefiihrten Parameter und Kombinationen von Varianten
konnen aufgrund der im gegenstandlichen Bericht angefilhrten Klassifizierung hinsichtlich
der Verwendbarkeit als dquivalent bewertet werden. Mit diesem Dokument wird auch die
Eignung nach den oben genannten nationalen Priif- und Klassifizierungsgrundlagen
bestéatigt.
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D. Nationaler Anwendungsbereich

1.1. Baukoérper
Reduzierung der Wandstérke ist bis 100 mm nach Eurocode 1992-1-2 zuléssig, sofern
die Betoniiberdeckung iber den Einbauteilen beidseitig eingehalten wird Die
Bemessungsverfahren nach EN 1992-1-2 gelten fiir Beton bis zur Festigkeitsklasse
C90/105 und flr Leichtbeton bis zur Festigkeitsklasse LC55/60. Im Abschnitt 6 der
oben angefiihrten Norm werden zusatzliche und alterative Regeln fir die
Festigkeitsklasse gréRer C50/60 gegeben.

Vergrolerung der Hoéhe der Sanitirwand bis 4m pro Geschoss ist erlaubt.
Zweigeschossige gefertigte Sanitdrwénde bis zu 8 m sind ebenfalls erlaubt, sofern pro
Geschoss die 4 m nicht Uberschritten werden.

Ein Ubereinanderstellen von Sanitidrwanden als Schacht ist 6nbegrenn mdoglich. Das
Gewicht der Sanitdirwand muss jedoch von der jeweiligen Geschossdecke aufge-
nommen werden. Die Montageschlitze unter der Sanitédrwand sind entweder mit einem
gepriften Abschottungssystem (z.B. Schlitzputz od. Quelimértel) oder zumindest mit
Steinwolle zu verschlieRen.

Ein direktes Aufeinanderstellen Block auf Block ist ebenfalls méglich. In solchen
Anwendungsféllen ist eine Freigabe vom Statiker erforderlich. Die Anschlussfugen an
den Instabloc im Bereich der Deckendurchdringung miissen bauseitig mit einem
geprlften Abschottungssystem (z.B. Weichschott) verschiossen werden.

Ist die Sanitirwand in einem vertikalen Brandabschnitt integriert, muss eine
Mindestbetonliberdeckung von 50 mm Leichtbeton, auch auf alle Einbauteile
ausgefUhrt werden. In diesem Falle missen die Riickwénde von Revisionen bis 0,4 m?
aus mindestens 50 mm Leichtbeton sein. Riickwande mit groReren Revisionen sind
entsprechnend ONORM EN 1992-1-2, Abschnitt 5.4.1, auszufiihren, oder mit
entsprechend gepriiften Varianten abzuschotten.

1.2. Einbauteile
WC Spiilkasten: Art und Material darf nicht gedndert werden. Bei Anderung des
Herstellers muss die Gleichwertigkeit nachgewiesen werden. Die gepriifte
Mindestliberdeckung muss eingehalten werden. Der Abstand zu den Steigstréngen
aus Wickelfalz-Stahlblechen bzw. Steinwollisolierung bei direkt einbetonierten
Strangen kann bis auf null verringert werden.

1.3. Luftungsrohre
Bei Liftungsrohren, die nur einen Anschluss haben (z.B. Einzelstrangliiftung) und von
dort direkt in den Sanitirwadnden Uber Dach gefiihrt werden, sind keine
Brandschutzvorkehrungen zu treffen. Die Mindestbetoniiberdeckung ist jedoch
einzuhalten (entspricht einer durchgehenden brandbestandigen Verkleidung).
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1.4. Elektroinstallationen

- Geprlfte Elektroinstallationen sind zulassig. Mehrfach Leerdosen sind ebenfalls
zulassig. Weiters ist der Einbau von Verteilerkdsten bis zu einer GroRe von 0,4 m? in
die Sanitdrwand zuléssig, sofern die geforderte Betonliberdeckung von 50 mm zu den
anderen Einbauteilen eingehalten wird. Rickwande mit gréReren Revisionen sind
entsprechend ONORM EN 1992-1-2, Abschnitt 5.4.1, auszufilhren oder mit
entsprechend gepriften Varianten abzuschotten.

Leerrohre zum Einziehen von Elektrozuleitungen und Datenleitungen diirffen ebenfalls
in den Sanitarwénden integriert werden, jedoch muss beim Ein- und Austritt der
Elektroleitungen in die Sanitdrwand bauseitig eine normgerecht gepriifte Abschottung
durch ein befugtes Unternehmen herzustellen.

Mehrfachbelegung bei Bus-Systemen ist mdglich, wenn bauseitig"j"en Ausgang mit
einem gepriften, klassifizierten und zertifizierten Abschottungssystem abgeschottet
wird.

1.5. Versorgungsrohre

FUr Weiterleitungen von Rohren aus der Sanitdrwand z.B. Kaltwasser, Warmwasser,
Heizung, Abwasser, Loschwasser, usw. sind weder im FuRbodenaufbau noch sonst wo
aus der Sanitdrwand zusétzliche BrandschutzmaRnahmen (z.B. Streckenisolierung,
Brandschutzmanschetten,...) erforderlich

1.6. Brandschutzklappen

Die Verwendung von gepriften BSK, welche in einer massiven Tragkonstruktion mit
geringer Rohdichte geprift worden sind, sind auf Grund des Direkten Anwendungs-
bereiches der EN 1366-2, Punkt 13.7, zulassig.

EN 1366-2, Punkt 13.7:

+Ein Prufergebnis, das fir eine in oder an einer Norm-Tragkonstruktion eingebaute
Brandschutzklappe erhalten wird, ist auf eine Tragkonstruktion der gleichen Bauart
Ubertragbar, deren Feuerwiderstandsdauer gleich oder gréRer ist als die der bei der
Prifung eingesetzten Norm-Tragkonstruktion (gréRere Dicke, hdhere Dichte, mehr
Bauplattenschichten, wenn zutreffend).

Das Prifergebnis ist auch auf Lochziegel, Hohlmauersteine oder Platten anwendbar, die
die gleiche oder eine ladngere Feuerwiderstandsdauer besitzen ais die Feuerwiderstands-
dauer, die zum Einbau der Brandschutzklappe erforderlich ist.”

1.7. Losungsvorschlidge fiir bauseitige Wandanschliisse und bauseitige
Anschlisse fiir Ver- und Entsorgungsleitungen
Bauseitige Wandanschliisse dirfen laut beiliegenden Zeichnungen ausgefiihrt
werden. Fur andere Lésungen miissen von der jeweiligen Baubehérde Genehmigun-
gen eingeholt werden, zumindest muss ein brandschutztechnisches Gutachten einer
akkreditierten dsterreichischen Priifstelle vorhanden sein.
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Bauseitige Verziige von Leitungen zwischen =zwei nicht (bereinander oder
nebeneinander stehenden Sanitdrwdnden missen laut dem im Objekt geforderten
Brandschutz verkleidet werden oder eine Abschottung nach EN 1366-3 bzw. EN
13501, Teil 2, hergestellt werden. Bei Verziigen unterm Estrich kénnen zusatzliche
brandschutztechnische = Maflnahmen (z.B.  Streckenisolierung, Brandschutz-
manschetten, ...) fir Sammelleitungen entfallen. Jedoch fiir Einzelstrangliftungen sind
die Rohre in der jeweiligen Brandschutzklasse zu verkleiden.

Far den bauseitigen Anschluss der Ver- und Entsorgungsleitungen am jeweils
untersten Sanitérblock ist der Brandschutz nach EN 1366-3 bzw. EN13501, Teil 2,
herzustellen oder von der jeweiligen Baubehtrde eine Genehmigung emzuholen

AbwasserstrangentiGftungen sowie Zu und Abluftleitungen, welche nicht direkt von der
Sanitdrwand (Instabloc) ins Freie miinden, sondern z.B. erst durch einen Dachboden
ins Freie gefiihrt werden, miissen in diesem Bereich bauseitig brandbestandlg mit der
geforderten Brandwiderstandsklasse verkleidet werden oder es ist von der jeweiligen
Baubehérde eine Genehmigung einzuholen.

Die Verwendung von gepriiften BSK, welche in einer massiven Tragkonstruktion mit
geringer Rohdichte gepriift worden sind, sind auf Grund des Direkten Anwendungs-
bereiches der EN 1366-2, Punkt 13.7, zuldssig.

EN 1366-2, Punkt 13.7

+Ein Prufergebnis, das fUr eine in oder an einer Norm-Tragkonstruktion eingebaute
Brandschutzklappe erhalten wird, ist auf eine Tragkonstruktion der gleichen Bauart
Ubertragbar, deren Feuerwiderstandsdauer gleich oder gréfer ist als die der bei der
Prifung eingesetzten Norm-Tragkonstruktion (groBere Dicke, hdhere Dichte, mehr
Bauplattenschichten, wenn zutreffend).

Das Priifergebnis ist auch auf Lochziegel, Hohimauersteine oder Platten anwendbar,
die die gleiche oder eine langere Feuerwiderstandsdauer besitzen als die
Feuerwiderstandsdauer, die zum Einbau der Brandschutzklappe erforderlich ist.

Die detaillierten Aufbauten der oben genannten Konstruktion und deren Anwendungs-
bereich sind in den Beilagen zum Nationalen Anhang beschrieben und zeichnerisch
dargestellt. Im Wesentlichen kénnen das die verschiedenen Einbauteile, Einbauvarianten,
sowie Sonderzubehér sein.
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E. Einschrinkungen des nationalen Anhanges

Vorliegender ,Nationaler Anhang” besitzt eine Giiltigkeit bis 24. August 2021 oder bis
zum Ende der Koexistenzperiode der zutreffenden harmonisierten Produktnorm.

Dieser Klassifizierungsbericht / Bewertung der Verwendbarkeit stellt keine Typen-
genehmigung oder Zertifizierung des Produktes dar.

Dieser Klassifizierungsbericht / Bewertung der Verwendbarkeit stellt keinen allgemeinen
Gebrauchstauglichkeitsnachweis dar.

£
Er ist nur giiltig mit dem Hauptdokument ,Klassifizierungsbericht Nr. 11040609,Reil1.

Beilagen:
3 Detailzeichnungen
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Nur mit Beton durchgehen hinterfiillt

Nur mit Beton durchgehen hinterfiillt

Beilage zum Klassifizierungsbericht Nr. 11040609
Seite 1 von 3

& AR-ELE
INSTA-BLOC =~ ooNI7R ELEMENTBAU....

Bundesstrasse 110 Tel.: 03686/4128

Installationssysteme A - 8967 Hous/Ennstal Fox. 03686/4129

E~Mail: technik®@instabloc.at

Projekt: WandanschluB stumpf/weiterverlaufend an Betonwand

Gez.:Datum | 09.02.2011 Gepr.:Datum Klassifizierungsbericht MaBstab: 1 EO
Gez.:Name JL. Gepr.:Name Plan—Nr.: |Beilagel '

Diese Zelchnung Ist unser Eigentum und dorf ohne unsere
Genehmigung weder vervielftltigt noch dritten Personen

zugdnglich gemacht werden,
Paragroph 1, 3 und 15 des Urhebergesetzes)
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jeweils links und rechis mind. 5mm tief Mineralwolle
(iiber die gesamte Geschosshdhe)

R Mineralwolle Brandkiasse A1

jeweils links und rechts mind. Smm tief Mineralwolle
(Uber die gesamte Geschosshghe)

Beilage zum Klassifizierungsbericht Nr. 11040609
Seite 2 von 3

‘i”' i -
INSTA-BLOC ~ oai i ELEMENTBAU...,

Bundesstrasse 110 Tel.: 03686/4128

Installationssysteme A - 8967 Haus/Ennstal Fax: 036B8/4128

E—Mail: technik@instabloc.at
Pro jekt: WandanschluB stumpf/weiterverlaufend an Betonwand

Gez.:Doturmn | 09,02.2011 Gepr.:Datum Klassifizierungsbericht MaBstab:
Gez.:Name CH. Gepr.:Name Plan—Nr.: ’ Beiluge e 1 ! 8 O

Diese Zelchnung Ist unser Elgentum und dorf ohhne unsere
Genehmlgung weder vervlelfiltlgt noch dritten Personen

zuganglich gemacht werden,
Paragraoph 1, 3 und 15 des Urhebergesetzes)
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Beilage zum Klassifizierungsbericht Nr. 11040609
Seite 1 von 3

> AR- B
INSTA-BLOC o ELEMENTBAU ...

Bundesstrasss 110 Tel.: 03686/4128

|nsta“ationssysteme A — 8967 Haus/Ennstal Fax.: 03686/4129

E—Mail: technik@instabloc.at

Pro jekt: WandanschluB stumpf/weiterverlaufend an Leichtbauwand

Dlese Zelchnung Ist unser Elgentum und dorf ohne unsere
Genehmigung weder vervlelfltigt noch dritten Personen

zugidnglich gemacht werden,
Paragraph 1, 3 und 15 des Urhebergesetzes)

Gez.:Datum | 09.02.2011 Gepr.:Datum Klassifizierungsbericht MaBstab:
Gez.;Name CH. Gepr.:Name Plan—Nr.: | Belloge 3 ]. ' 8 O
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